	Fontosabb szóbeli vizsgatémák Werkstoffkunde II. tárgyból
	Seite
	Abb.
	T.

	Atombau. Kristallarten. Kristallgitter. Bindungsarten. Kristallstrukturen, Kristallsysteme. Entstehung des Gefüge. 
	10-15.

31-33.
36-41.
	1.4-1.5.

2.11-2.12.


	1.3,

1.4.

	Eigenschaften von Werkstoffe: mechanische, thermische, technologische, chemische Eigenschaften.Vergleichen der Eigenschaften von Metalle, Polymere und Keramik.
	33-35.
378-380.

391-392
	14.9,

14.20,

14.26.
	

	Struktur und Verformung der Realkristalle und Veränderung der Eigenschaften. Kristallfehler. Verfestigungsmechanismen (Arte, Prinzip, Ziel und Anwendungen).
	49-56.
	2.32.
	2.15.

	Vorgänge bei Metallen am höheren Temperaturen. Thermische 

Aktivierung. Kristallerholung und Rekristallisation. Kalt- und

Warmumformen. Stähle zum Kaltumformen. Diffusion.
	57-64.

121-124.
	2.46, 2.48.
	

	Werkstoffverhalten bei höheren Temperaturen unter

Beanspruchung. Kriechen. Zeitfestigkeiten. Stähle für Einsatz

bei hohen Temperaturen
	65-68.

118-121.
	2.55-2.56.
	

	Legierungen. Begriffe. Zweistoffsysteme. Legierungsstrukturen.  Zustandsdiagramme. 
	S.69-79.


	2.59,  2.64, 2.66  
	

	Die Legierung Eisen-Kohlenstoff. Abkühlkurve und Kristallarten des

Reineisens. Umwandlungen bei unterperlitisch, perlitisch und überperli-

tische Stählen. Phasen und Gefüge (ferrit, austenit, zementit, perlit).
	84-94.
	3.1, 3.2,

3.6, 3.7,

3.10, 3.12
	S.87.
S.90.

	Einfluss von C und N auf die Legierungseigenschaften.

Carbidbildner, Nitridbildner.
	96-97.
109-111.

241-244.
	3.17.
	3.1.

	Einfluss der Nichtmetalle (P, S, O) und Mn und Si auf die

Eigenschaften des Stählen. Oxidische Werkstoffe.
	100-102.
239-240.
	
	

	Einfluss der Legierunselemente Cr und Ni. Kaltzähe,

korrosionsbeständige Stähle.
	98-99,
116-117.
	3.18-3.19.
	

	Werkzeugstähle. Einteilung der Stähle. Legierungselemente:

Co, Cr, Mo, V, W. Kaltarbeitstähle, Warmarbeitstähle,

Schnellarbeitsstähle.
	127-133.
	4.7.
	

	Stahlguß. Eisen-Gußwerkstoffe. Einteilung der Gußwerkstoffe. Gefüge und Graphitausbildung. GJL, GJV, GJS, GJMW, GJMB.
	133-134,

189-199.
	6.3, 6.6, 6.9.
	

	Stoffeigenschaften ändern. Zeit-Temperatur-Folgen. Ziel des

Wärmebehandlungen. Glühverfahren.
	136-137, 140-145.
	5.5,5.8,
5.10.
	

	Härten und Vergüten. Härtbarkeit. Umwandlungen unter nicht

Gleichgewichtszustand. ZTU-Diagramme. Bainit und Martensit. Jominy

Versuch. Ein- und Durchhärtung. Anlassen.
	145-164.

394.
	5.17, 5.24,
5.29, 5.34,

14.30
	

	Verfahren der Oberflächenhärtung. Randschichthärtenverfahren.
	171-173.
	
	

	Aufkohlen. Einsatzhärten. Einsatzstähle. Nitrieren und

Nitrierstähle.
	174-182.
	
	

	Aluminium. Eigenschaften von Reinaluminium. Erhöhung der

Festigkeit. Legierungselemente. Nicht aushärtbare Legierungen.
	203-210.
	
	

	Aushärtbare Al-Legierungen. Knet- und Gußlegierungen.

Aushärten der Al-Legierungen.
	210-215.
	7.2-7.3.
	

	Leichtmetalle. Mg und Ti. Eigenschaften,  Legierungelemente,

Anwendungen.
	224-233.
	
	

	Hochtemperaturwerkstoffe. Ni- und Co-Legierungen.

Anwendungen.
	232-233.
	
	

	Polymere. Begriffe und Einteilung der Polymere. Monomere.

Ketten- und ringförmige Kohlenwasserstoffe. Duroplaste.

Thermoplaste (PE, PP, PVC, PTFE, PA, PC). Elastomere

	246-247.

250-251.

263-269.

275-278.

280-282.
	9.5.

9.8
	9.1.

	Werkstoffverbunde und Verbundwerkstoffe. Fasenverstärkte

Metalle, Polymere.
	261-262.

284-287.

288-290.
	
	10.1

	Schichtwerkstoffe und Schichtherstellungen.
	311-312.

316-319.
	
	S.312-
313.

	Tribologische Beanspruchungen, Tribosystem.
	347-351.
	
	13.2





