Ellenőrző kérdések Anyagtudomány I. című tárgyból.

Gépész levelező évfolyam

1. Az anyagok tulajdonságai, kémiai összetétel, feszültségállapot, szerkezet.

2. Igénybevételek, élettartam, a méretezés és az anyagválasztás elve.

3. Keménységmérés: Eljárások (HB, HV, HRC), az eredmények nagyságrendje.

4. A rugalmas és a maradó alakváltozás fogalma, rugalmassági modulus, Poiasson tényező, alakítási szilárdság, térfogat állandóság.

5. A belső feszültség fogalma, kialakulásának okai, makro és mikro belső feszültség.

6. A szakítóvizsgálat: elrendezés, szilárdsági és alakváltozási jellemzők számítása és nagyságrendjei, a folyás jelensége, arányossági határ, rugalmassági határ, egyenletes nyúlás, logaritmikus alakváltozás.

7. A törés jelensége: állapothatározók, és értelmezésük, ütvehajlító vizsgálat elrendezése, az eredmények nagyságrendje, átmeneti hőmérséklet, törési szívósság, COD értelmezése, mértékegységük.

8. A fárasztóvizsgálat elrendezése, a Wöhler-görbe értelmezése, kifáradási határ, a vizsgálat eredményét befolyásoló tényezők. A biztonsági terület diagram. Szerkezetvizsgálatok.

9. A kúszás jelensége, kúszáshatár és időszilárdság fogalma, mértékegysége, nagyságrendjei.

10. A relaxáció jelensége, relaxációsebesség, befolyásoló tényezők.

11. Roncsolásmentes vizsgálatok: röntgen, izotópos, ultrahangos, mágneses repedésvizsgálat, penetrációs vizsgálatok. A vizsgálatok elve, és felhasználási területei (milyen hibák kimutatására alkalmasak).

12. Kötéstípusok, a fémes anyagok szerkezeti felépítése, a rácsszerkezet.

13. Az allotrópia és az anizotrópia fogalma.

14. Rácshibák: pontszerű, vonalszerű és felületszerű hibák.

15. Alakváltozási mechanizmusok ideális és reális kristályos anyagoknál. A szilárdság és a diszlokációsűrűség kapcsolata.

16. Az alakítási szilárdság hőmérséklet és sebességfüggése.

17. A fémek hidegalakítását kísérő jelenségek: keményedés, megújulás, újrakristályosodás. Az alakított, a megújult és az újrakristályosodott szerkezetek tulajdonságai.

18. A melegalakítás fogalma.

19. Az ötvözet fogalma, alkotói.

20. A rendszer és a fázis fogalma, fémes anyagok lehetséges fázistípusai, olvadék, színfém, szilárd oldat, rendezett rácsú szilárd oldat, vegyület.

21. A fázistípusok fő tulajdonságai.

22. A diffúzió fogalma, jelentősége.

23. A lehűlésgörbék és a fázisszabály.

24. Egyensúlyi diagram fogalma, egyensúlyi diagram típusok.

25. A korlátolt oldóképesség fogalma.

26. Többfázisú szövetelemek: eutektikum, eutektoid. A peritektikus és a peritektoidos folyamat.
27. Az egyensúlyi diagram olvasási szabályai. Fázisok és szövetelemek, összetételük és mennyiségük meghatározása, emelőszabály.
28. A színvas átalakulásai.

29. A vas-vaskarbid rendszer egyensúlyi diagramja.

30. A vas-grafit rendszer egyensúlyi diagramja.

31. Az acél és az öntöttvas fogalma.

32. Az ötvözetek csoportosítása karbontartalmuk szerint, az egyes ötvözetek szövetszerkezete. 

33. A Maurer és a Greiner-Klingenstein diagram.

34. Adott összetételű vas-karbon ötvözet fázisai mennyiségének számítása adott hőmérsékleten.

35. Adott összetételű vas-karbon ötvözet szövetelemei mennyiségének számítása. 

36. A vas-karbon ötvözetek tulajdonságainak megítélése a szövetszerkezet alapján.

