Ellenőrző kérdések AIAV I. című tárgyból 

(I. rész: Anyagvizsgálat)

1. Az anyagtudomány, anyagtechnológia és anyagismeret tárgya.

2. Az igénybevétel és az élettartam.

3. A méretezés és az anyagválasztás.

4. Az anyagok csoportosítása.

5. A mechanikai igénybevételek.

6. A mechanikai feszültség és az alakváltozás kapcsolata.

7. A hevítési és hűtési sebesség értelmezése, az olvadáshő.

8. A hőtágulás és a hővezető képesség.

9. Az anyagok belső feszültsége.

10. A termoelem.

11. A keménység fogalma, gyakorlati jelentősége, mérési módszereinek fejlődése.

12. A Brinell féle keménységmérés.

13. A Vickers féle keménységmérés.

14. A Rockwell féle keménységmérés.

15. A Poldi féle keménységmérés.

16. A szakítóvizsgálat elve és próbateste.

17. Különböző anyagok jellemző szakítódiagramjai.

18. A szakítóvizsgálat során meghatározható szilárdsági jellemzők.

19. A szakítóvizsgálat során meghatározható alakváltozási jellemzők.

20. A szakítóvizsgálat eredményét befolyásoló tényezők, a vizsgálat alapján mérhető munka.

21. A szakítóvizsgálat eredményei, mint méretezési alapok.

22. Nyomó, hajlító és csavaró vizsgálat.

23. A csészehúzó vizsgálat és a mélyítő vizsgálat.

24. A rugalmas és a képlékeny alakváltozás, a törés folyamata.

25. A szívós/rideg viselkedést befolyásoló állapothatározók.

26. Az ütve hajlító vizsgálat elve és mérőszámai.

27. Az átmeneti hőmérséklet meghatározása és értelmezése.

28. A hernyóvarratos hajlító próba.

29. A törési szívósság.

30. A repedés nyitó eltávolodás.

31. A fárasztóvizsgálat elrendezése, és mérőszámai.

32. A fárasztóvizsgálat eredményét befolyásoló tényezők.

33. A váltakozó igénybevételek felosztása, a Smith-féle biztonsági terület diagram.

34. A modell- és szerkezetfárasztási vizsgálatok jelentősége.

35. A relaxáció jelensége és vizsgálata.

36. A kúszás jelensége és vizsgálata.

37. A kémiai összetétel meghatározásának makroszkópos módszerei.

38. A kémiai összetétel meghatározásának mikroszkópos módszerei.

39. A röntgencső működése.

40. A röntgen diffrakciós vizsgálat.

41. A fénymikroszkóp felépítése és jellemző tulajdonságai.

42. A fénymikroszkópos vizsgálat próbateste, és a vizsgálat során megállapítható anyagtulajdonságok.

43. Az átvilágító elektronmikroszkóp felépítése és jellemző tulajdonságai.

44. A scanning elektronmikroszkóp felépítése és jellemző tulajdonságai.

45. Az anyagok sugárelnyelő képessége.

46. A röntgenes hibakereső vizsgálat.

47. Az izotópos hibakereső vizsgálat.

48. Az ultrahangos hibakereső vizsgálat.

49. A mágneses és elektromos elvén működő hibakereső vizsgálatok.

50. A penetrációs hibakereső vizsgálatok.

Javasolt irodalom:

Előadásokon elhangzottak alapján készített saját jegyzet

Kisfaludy-Réger-Tóth: Szerkezeti anyagok I. 

Gillemot: Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat

Nádasdy: Alapmérések, anyagvizsgálat

Ellenőrző kérdések AIAV I. című tárgyból 

(II. rész: Anyagismeret)

51. Az anyagok szerkezeti felépítése.

52. Atomos és molekuláris szerkezet, kötéstípusok.

53. A szilárd anyagok szerkezete.

54. Az elemi cellák szerkezete.

55. Kristálygeometriai alapfogalmak.

56. A rácshibák.

57. A diszlokáció sűrűség és a szilárdság kapcsolata.

58. A diffúzió.

59. Az allotróp átalakulás.

60. A rendszer és a fázis.

61. Az egyfázisú anyagok szerkezete.

62. A többfázisú anyagok szerkezete.

63. A színfémek szerkezete és tulajdonságai.

64. A szilárd oldat.

65. A rendezett rácsú szilárd oldat.

66. A fémvegyületek felépítése és tulajdonságai.

67. A fémolvadékok tulajdonságai, az ötvözet fogalma.

68. A fázisszabály.

69. A lehűlési görbe.

70. Az egyensúlyi diagram felvétele.

71. Az ólom–ón ötvözetrendszer egyensúlyi diagramja.

72. A szilárd oldat kristályosodásának bemutatása ideális egyensúlyi diagramon.

73. A peritektikus kristályosodási folyamat bemutatása egyensúlyi diagramon.

74. Az eutektikus kristályosodási folyamat bemutatása ideális egyensúlyi diagramon.

75. Az eutektoidos átalakulás.

76. A korlátolt oldóképesség.

77. Az emelőszabály.

78. A szövetelem fogalma, mennyiségének meghatározási módjai.

79. A metastabil vas-karbon ötvözetrendszer egyensúlyi diagramja.

80. A stabil vas-karbon ötvözetrendszer egyensúlyi diagramja.

81. A Maurer diagram.

82. A Greiner-Klingenstein diagram.

83. A ferrit.

84. A cementit.

85. Az ausztenit. 

86. A grafit.

87. A ledeburit

88. A perlit.

89. A grafit eutektikum.

90. A grafit eutektoid.

91. A rugalmas alakváltozás mechanizmusa.

92. A képlékeny alakváltozás mechanizmusai.

93. A folyási jelenség értelmezése.

94. A folyásgörbe.

95. Az  alakítási szilárdság, és az alakítási ellenállás.

96. Az újrakristályosodási hőmérséklet.

97. A kritikus alakítás mértéke.

98. A hidegalakítás.

99. A melegalakítás.

100. Az újrakristályosodási diagram felvétele.

Javasolt irodalom:

Előadásokon elhangzottak alapján készített saját jegyzet

Kisfaludy-Réger-Tóth: Szerkezeti anyagok I. 

Verő-Káldor: Fémtan

Zorkóczy: Metallográfia és anyagvizsgálat.

